System information.

Lakeringssystem til perlemors-specialfarven
Renault NNP - Rouge Flamme

Permahyd® Basislak 280/285

Til specialfarvetonen Renault Rouge Flamme kraeves en indfarvet klarlak.

Klarlakken indfarves ved hjeelp af de specielle Permasolid® Klarlak Color Additiver
9043 og 9044.

Kun til erhvervsmaessigt brug.
System-datablad nr. DK/ 908_2_280/ 01
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An Axalta Coating Systems Brand
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Undergrund

Egnede undergrunde:

Indfarvning af klarlakken:

Tilsaetning af Permasolid®
Klarlak Color Additiv i
Permasolid® HS Klarlakker:

Permahyd® Basislak 280/285 til Renault Rouge Flamme
(se A-datablad nr. 0280, 0285)

Iin

Bland 100 gram Permasolid® HS Klarlak med
3,2 - 3,4 g Permasolid® Klarlak Color Additiv 9043 og

2,4 - 2,6 g Permasolid® Klarlak Color Additiv 9044 efter vaegt.

Blandeforhold
Permasolid® Permasolid® Permasolid® .
. Blandeforhold ifalge
Permasolid® HS Klarlakker HS Klarlakker efter | Klarlak Color Klarlak Color ATlen
veaegt Additiv 9043 Additiv 9044
3:1 VHS Heerder
Permasolid® HS Klarlak 8034* 100 g 3,3¢g 259 + 5 % Permacron®
HS Klarlak
Additiv 9034
3:1 VHS Heerder
Permasolid® HS Klarlak 8035* 100 g 3449 2649
+ 10 % Permacron®
Fortynder 3380
Permasolid® HS Klarlak 8035* 100 g 349 2649 2:1 HS Heerder*
3:1 VHS Heaerder
Permasolid® HS Klarlak 8055* 100 g 329 2449 + 5 % Permasolid®
HS Klarlak
Additiv 9034
3:1 VHS Heerder
Permasolid® HS Optimum Plus
100 g 3,3¢g 259
Klarlak 8650* + 7,5 % Permacron®
Fortynder 3380

Neermere oplysninger om blandeforhold og forarbejdning findes i den anvendelstekniske information for den pagaseldende

klarlak.
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Forarbejdning af basislak:

Pafering af Permahyd® Basislak
280/285 Renault
Rouge Flamme

Pafgring i en arbejdsgang
(1,5 sprajtegang)

Emnet, der er forberedt med
egnet slibemiddel, skal
afdaekkes hertil

Udtoning med basislak:

Fjern afdaskningen.
Pafer Permahyd® Udtoningsadditiv
9005.

Lakér ind i den tilgrasnsende del med
Permahyd® Basislak 280/285
Renault Rouge Flamme vad-i-vad
med reduceret tryk.

(Minimum 1,5 bar indgangstryk).
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Pafaring af basislak
1 - 2 sprgjtegange

Afluftningstiderne som angivet i ATlen Permahyd® Basislak 280/285.

Permahyd® \
\Udtoningsadditiv 9005

\

Permahyd® Udtoningsadditiv 9005 pafgres udelukkende
pa udtoningsarealet.

Udtoning med basislakken

1 arbejdsgang = 1,5 spregjtegang

Afluftningstiderne som angivet i ATlen Permahyd® Basislak 280/285.
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Lakering med klarlak:

Permasolid® HS Klarlak

Pafering af den ikke indfarvede

klarlak delvist udefra og ind.

Vigtigt: Sprajt ikke over den
udtonede basislak.

Lakering med den indfarvede

klarlak:

Med Permasolid® HS Klarlak, der er
indfarvet med Permasolid® Klarlak

Color Additiver.

Overlakering af basislakken med den

indfarvede klarlak.

Herved bliver den indfarvede klarlak

lakeret vad-i-vad ind i den ikke
indfarvede klarlak.

Vigtig henvisning:

Den indfarvede klarlak ma ikke
lakeres ud over hele den
tilgraensende del.

1. Arbejdstrin

Lakering med basislakken

—a

Overgangszone for den
indfarvede klarlak.

Permasolid® HS Klarlak

ikke indfarvet

gﬁn Se ATlen for den pageeldende Permasolid® HS Klarlak.

Permasolid® HS K
ikke indfarvet

larlak
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Lakering med klarlak: 2. Arbejdstrin

Permasolid® HS Klarlak

Pafering af den ikke indfarvede
klarlak delvist udefra og ind.

Vigtigt: Sprajt ikke over den
udtonede basislak.

Lakering med basislakken Permasolid® HS Klarlak
ikke indfarvet

;Jj Se ATlen for den pageeldende Permasolid® HS Klarlak.
(:*

Lakering med den indfarvede
klarlak:

Med Permasolid® HS Klarlak, der er
indfarvet med Permasolid® Klarlak
Color Additiver.

Overlakering af basislakken med den
indfarvede klarlak.

Herved bliver den indfarvede klarlak

lakeret vad-i-vad ind i den ikke Overgangszone for den Permasolid® HS Klarlak
indfarvede klarlak. indfarvede klarlak. ikke indfarvet
Vigtig henvisning: — Se ATlen for den pageeldende Permasolid® HS Klarlak.
. A A o

Den indfarvede klarlak ma ikke 'k
lakeres ud over hele den
tilgraensende del.

21212 Afluftningstid: 5 - 10 minutter

Torretid ved +60 - 65°C

objekttemperatur: 20 - 35 minutter

Ngdvendigt: gﬁzﬁ Det er ngdvendigt med en ekstra arbejdsgang med Permasolid® HS
Efter tarringen af Permasolid® Klarlak efter gennemfart tgrring og mellemslibning med P1000 -

HS Klarlakken P2000.

Se ATlen for den pageeldende Permasolid® HS Klarlak.
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Sikkerhedsinformation. Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr.
1272/2008).

Se Sikkerhedsdatabladet.

Det tilrades pa det kraftigste at beere personligt beskyttende udstyr

under arbejdets udfarelse.

Fysiske data.
VOC-tal: EU-graenseveerdien for dette produkt (Kategori IIB.d) i sprejteklar
2004/42/11B(d)(420)420 blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske stoffer.

VVOC-tallet for dette produkt i spragjteklar blanding er maks 420 g/I.

Ovenstaende informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi
patager os intet ansvar for deres rigtighed, ngjagtighed og fuldstaendighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af
brugeren gnskede anvendelse pahviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, maerkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler pa pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at andre og supplere indholdet af
oplysninger uden forudgaende varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser geelder fremdeles ubegraenset for sendringer og
tilfgjelser.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Stralle 15
D-50858 Kdln

TIf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com
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O?O Baden-Jensen A/S

Baltorpbakken 16 2750 Ballerup TIf. 44 66 68 00  Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding  TIf. 76502188 Fax 75501879

www.baden-jensen.dk e-mail: bji@baden-jensen.dk
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